€y SEEBERGER’

WERKSTOFFDATENBLATT X6CrNiTi18-10

Chemische Zusammensetzung gem. DIN EN 17455 / 17456

% C Si | Mn P S N

Cr

Ni

Ti

max. | 0,08 | 1,0]2,0]0,04 | 0,015"

17,0-19,0

9,0-12,02

5xC-0,7

1) Messlénge und Dicke geméfl DIN EN

2) Wenn es erforderlich ist, den Gehalt an Deltaferrit zu minimieren, darf der Héchstgehalt an Nickel um 1 % erhoht

werden.

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur gem. DIN EN 17455 / 17456

0,2 % 1,0 Zugfestigkeit Bruchdehnung
%
Dehngrenze R Al
N/mm? Al
N/mm?_..
Wy omin
(léngs) (quer)
180 2 | 2152 460-680 2 35 30

1) Messlénge und Dicke gemdf3 DIN EN
2) Langsprobe, Auendurchmesser > 508 mm Querprobe
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